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ABSTRACT

The study of metal-oxide-semiconductor (MOS) components in electronics and mostly

the practical Capacitance Voltage (C-V) characteristics is an important tool for unders-

tanding the physical phenomena of charge transport in these components. The analytical

simulation by the different equations governing the capacitance-voltage (C-V) characte-

ristic by easy programming software’s which includes graphical interface functions such

as MATHCAD programming software, allowed us to interpret the deviation of the real

capacitance-voltage (C-V) curves from the ideal case.
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RÉSUMÉ

L’étude des composants métal-oxyde-Semiconducteurs (MOS) en électronique et

surtout la caractéristique capacité-tension-(C-V) pratique (réelle) est un outil important

permettant de comprendre les phénomènes physique de transport de charge dans ces

composant. La simulation analytique par les différentes équations régissant la caracté-

ristique capacité-tension par des logicielles de programmation faciles et qui inclut les

fonctions d’interface graphique tel que le logiciel de programmation MATHCAD, nous a

permet d’interpréter la déviation des courbes (C-V) réelles du cas idéale.
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LISTE DES SYMBOLES

Symbols Significations Unités

C capacité de la condensateur pF

AC courant alternative A

DC courant directe A

CO capacité d’oxyde pF

Co capacité d’oxyde par unité de surface pF/cm2

CS capacité du semi-conducteur pF

DO déplacement diélectrique d’oxyde µm

DS déplacement diélectrique d’oxyde µm

E énergie eV

ζ champ électrique N/C
ζox champ électrique dans l’oxyde N/C
ζS champ électrique de surface, champ électrique

dans le semi-conducteur à l’interface oxyde-semi-

conducteur

E0 niveau de vide, minimum d’énergie qu’un électron

doit posséder pour se libérer complètement d’un ma-

tériau

eV

Ec énergie minimale dans la bande de conduction eV

EF Énergie de Fermi ou Niveau de Fermi eV

EFM niveau de Fermi dans le métal eV

EFS niveau de Fermi dans le semi-conducteur eV

EV énergie maximale de la bande de valence eV

G grille /

gm transconductance /
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Liste des symboles

Kb constante de boltzmann 1.380649 ×
10−23J/K

KO constante diélectrique de l’oxyde /

KS constante diélectrique du semi-conducteur /

n+ matériau de type n fortement dopé /

NB la concentration de dopage soit NA ou ND cm−3

ni la concentration de dopage intrinséc cm−3

Q désignation générale pour une charge C

q charge électronique 1.6× 10−19 C

QF charge d’oxyde fixe par unité de surface à l’interface

oxyde-semi-conducteur

C/cm2

QIT charge nette par unité de surface associés aux pièges

interfaciaux

C/cm2

QM charge totale en ions mobiles dans l’oxyde par unité

de surface de la grille MOS

C/cm2

T température absolue K

t temps s

V tension, potentiel électrostatique V

Vbi tension de jonction «intégrée» V

VBS tension de retour à la source V

VG tension de grille V

V ′G tension de grille appliquée à un appareil idéal V

V ′GB tension de grille à l’arrière appliquée à un appareil

idéal

V

W largeur de déplétion µm

WT Largeur de déplétion du MOS lorsque le semi-

conducteur est polarisé à l’inversion - point de tran-

sition de déplétion

µm

dox épaisseur d’oxyde µm

χ affinité électronique du semi-conducteur eV

χ′ affinité électronique du semi-conducteur efficace

dans une structure MOS.

eV

χi affinité électronique d’oxyde eV

χSi affinité électronique du silicium eV

∆φox chute de tension sur l’oxyde V

∆φsemi chute de tension sur le semi-conducteur V
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Liste des symboles

∆VG différence entre la tension de grille du dispositif réel

et idéale pour obtenir un potentiel de surface de

semi-conducteur donné

V

ε permittivité F/cm
εs permittivité de la semiconducteur F/cm
ε0 permittivité de l’espace libre 8.85 × 10−14

F/cm
φ potentiel électrostatique à l’intérieur du composant

semi-conducteur d’un dispositif MOS

V

φF tension de référence liée à la concentration de do-

page du semi-conducteur

V

ΦM Travail de sortie du métal eV

Φ′M travail de sortie du métal efficace dans une structure

MOS

eV

φMS différence de travail de sortie entre le métal et le

semi-conducteur

V

φox potentiel à l’intérieur de l’oxyde V

ΦS travail de sortie du semi-conducteur eV

φS potentiel de surface du semi-conducteur V

γM centroïde normalisé de la charge des ions mobiles

dans l’oxyde

ρion densité de charge ionique à l’intérieur de l’oxyde cm3

ρox densité de charge dans l’oxyde cm3
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les débuts de la micro-électronique moderne sont liés à la mise au point de la

technologie Métal-autre avec Oxyde-Semi-conducteur (MOS), dans les années 1970.

Cette technologie a permis la fabrication de transistors sans cesse gagnant en dimensions

(la taille est de plus en plus petite) et plus rapides[1].

Aujourd’hui, les logiciels de simulations jouent un rôle très important dans tous

les domaines de l’électronique générale. En effet, avant la fabrication d’un composant

électronique, on procède à une simulation. Cette simulation est définit dans le cas général

comme une technique permettant de reproduire de façon virtuelle le comportement d’un

phénomène réel préalablement décrit par un ensemble de modèles, et dans ce cas, les

résultats obtenus sont très satisfaisantes, car la simulation gagne en terme de cout et de

temps par rapport à la fabrication. Ces logiciels de simulation sont utilisés pour résoudre

numériquement les systèmes d’équations obtenues par les lois de la physique qui sont

difficiles à résoudre analytiquement[2].

Notre travail consiste à simuler les caractéristiques (C-V) dans la structure MOS, tout

d’abord en comprenant la physique de la structure puis étudiant son comportement sous

différentes conditions (pour différentes valeurs des paramètres influençant sur une telle

structure comme le dopage de silicium, le type de métal, l’épaisseur de l’oxyde...etc).

Ce travail est constitué de trois chapitres : Dans le premier chapitre, on expose un

rappel général sur la physique de la structure MOS idéale, ses différents régimes de

fonctionnement (accumulation, déplétion et régime d’inversion), sa charge, sa capacité,
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Introduction générale

et la variation de potentiel de surface de cette structure.

Le deuxième chapitre est consacré à l’étude de la structure MOS réelle, on présente les

défauts existants dans la couche d’oxyde et l’influence de ces défauts sur le fonctionnent

de la structure. On donne tout d’abord les origines du tension de grille.

Le troisième chapitre a pour objectif de présenter les résultats de simulation des

différents expressions détaillés dans le premier et le second chapitre. Nous commencerons

par la présentation des caractéristiques (C-V) d’un capacité MOS idéale. Ensuite, nous

discutons les différents effets de l’épaisseur d’oxyde, de la température et l’effet de le

dopage sur les caractéristiques C-V.

Enfin, nous terminerons par une conclusion et des perspectives pour donner suite à

ce travail.
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CHAPITRE I

LA CARACTÉRISTIQUE

CAPACITÉ-TENSION (C-V) DE LA

STRUCTURE MOS IDÉALE

I.1. Introduction

La structure Métal-Semiconducteur est le dispositif unipolaire qui est la base d’un

grand nombre de structures électroniques. Un dispositif unipolaire signifie un seul

type de porteurs (électrons ou trous) qui participe de façon importante à la conduc-

tion du courant et détermine les conditions de fonctionnement du dispositif. Souvent,

l’application d’une tension sur une structure métal-Semiconducteur (MS) produit une

caractéristique courant-tension (I-V) non symétrique, la structure peut se comporter

comme un redresseur (diode Schottky [3]). La diode Schottky réelle n’est qu’une struc-

ture MIS, dont l’isolant ne dépasse pas les 50 A° est un autre exemple d’hétérostructure,

les caractéristiques essentielles d’une telle structure sont présentés.

Ce chapitre est destiné à servir d’introduction aux principes de base des dispositifs MOS

plus précisément le condensateur MOS à deux bornes ou C-MOS qui est le plus simple

dispositifs MOS et le coeur de tous les dispositifs.
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Chapitre I La Caractéristique (C-V) de la structure MOS idéale

I.2. Définition

La capacité est un paramètre électrique que présente un condensateur MOS. Les

caractéristiques capacité-tension (C-V) C-MOS sont importantes non seulement du point

de vue fondamental, mais également du point de vue pratique.

Comme illustré sur la figure. I.1, le condensateur-MOS est un simple dispositif à deux

bornes composé d’une couche mince (0,01 µm à 1,0 µm ) SiO2 prise en sandwich entre

un substrat de silicium et une plaque métallique. Les matériaux des plaques métalliques

les plus courants sont l’aluminium et le silicium poly-cristallin fortement dopé*. Une

seconde couche métallique en arrière du semiconducteur fournit un contact électrique

au substrat de silicium. La borne connectée à la plaque métallique est appelé la grille.

Coté silicium la borne est appelée contact arrière ou contact de substrat[4].

Figure I.1 – Le condensateur métal-oxyde-semiconducteur

*Si fortement dopé est de nature métallique. Les grilles en silicium poly-cristallin, largement utilisées
dans les structures de dispositifs MOS, sont déposées par un processus de vapeur chimique PECVD
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Chapitre I La Caractéristique (C-V) de la structure MOS idéale

On dit qu’une structure MOS est idéale si les conditions suivantes sont réalisées :

1. la grille métallique est suffisamment épaisse pour pouvoir être considérée comme

une région équipotentielle sous (AC) et (DC) conditions de polarisation.

2. l’oxyde est un isolant parfait avec un courant nul traversant la couche d’oxyde dans

toutes les conditions de polarisation statique.

3. il n’y a pas de centres de charge situés dans l’oxyde ou à l’interface oxyde-

semiconducteur.

4. le semiconducteur est uniformément dopé.

5. le semiconducteur est suffisamment épais pour que le potentiel de grille appliqué,

une région sans champ (appelée "volume" de Si) se rencontre avant d’atteindre le

contact arrière.

6. un contact ohmique a été établi entre le semiconducteur et le métal à l’arrière du

composant.

7. le C-MOS est une structure unidimensionnelle dans laquelle toutes les variables

sont considérées comme étant uniquement fonction de la coordonnée x (voir

Figure.I.1) ;et ΦM = ΦS = χ+ (EC − EF )FB.

Toutes les simplifications énumérées peuvent être abordées dans la pratique pour une

structure MOS réelle.

I.3. Étude statique et qualitative

I.3.1. Diagramme de bande d’énergie

Le diagramme de bande d’énergie est un outil indispensable pour visualiser l’état

interne de la structure MOS dans des conditions de polarisation statique. On construit

le diagramme de bande d’énergie pour la structure MOS idéale dans des conditions

d’équilibre (VG = 0). La Figure.I.2 montre les diagrammes de bande d’énergie pour les

différents composants de la structure MOS. Dans chaque cas :

• la fin abrupte du diagramme sur une ligne verticale désigne une surface.
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• Le sommet de la ligne verticale, appelé niveau de vide, désigne l’énergie minimale

(E0) qu’un électron doit posséder pour se libérer complètement du matériau.

• La différence d’énergie entre le niveau de vide et l’énergie de Fermi dans un métal

est connue sous le nom de travail de sortie du métal ΦM .

• Dans le semiconducteur, la hauteur de la barrière d’énergie de surface est spécifiée

en termes d’affinité électronique pour les électrons, χ différence d’énergie entre

le niveau de vide et le bas de la bande de conduction à la surface, χ est utilisé à

la place de E0 − EF car cette dernière quantité n’est pas une constante dans les

semiconducteurs puisqu’elle varie en fonction du dopage et de la courbure de la

bande au voisinage de la surface.

La formation conceptuelle du diagramme de bande d’énergie de la structure MOS non

polarisé à partir des différents composants individuels implique un processus en deux

étapes. Tout d’abord, le métal et le semiconducteur sont rapproché d’une distance di et

un état d’équilibre du système est établit. Dans ce cas, les niveaux de Fermi pour le métal

et les semiconducteur s’alignent.

Figure I.2 – Diagrammes individuels des bandes d’énergie des composants métalliques, isolants et
semiconducteurs de la structure MOS.[5].
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Ensuite, l’isolant d’épaisseur di est inséré dans l’espace vide entre le métal et le

semiconducteur. Compte tenu du champ électrique nul dans le gap, le seul effet de

l’insertion de l’isolant est d’abaisser légèrement la barrière entre les deux matériaux de

ΦM vers Φ′
M . Ainsi, on conclut que le diagramme de la bande d’énergie à l’équilibre

thermodynamique pour la structure MOS idéale est de la forme illustrée à la Fig.I.3.

Figure I.3 – Diagramme de la bande d’énergie d’équilibre pour une structure MOS idéal[6].

I.3.2. Diagramme de charges

le diagramme complémentaire de bande d’énergie fournit des informations sur la

répartition approximative de la charge à l’intérieur de la structure MOS. Dans les

conditions d’équilibre thermodynamique, Il n’y a pas de charge dans la structure MOS

idéale. Cependant, lorsqu’on polarise la structure, une charge apparaît dans le métal et

le semiconducteur à proximité des interfaces métal-oxyde et oxyde-semiconducteur. Un

exemple de diagramme de charge est présenté à la Fig.I.4.

Lorsque de la construction de diagrammes de charge, la surface représentant les charges

positives est toujours égale à la surface représentant des charges négatives[5].
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Figure I.4 – Exemple de diagramme de charge par bloc.

I.4. Effet de la polarisation

On suppose que dans les conditions de fonctionnement normales la face arrière du

C-MOS est mise à la terre et appliquons une tension VG continu à la grille.

Sous VG 6= 0, l’énergie de Fermi est invariant (niveau constant sur le diagramme) en

fonction de la position. Deuxièmement, comme dans une jonction pn, la tension appliqué

sépare les énergies de Fermi aux deux extrémités de la structure d’un montant égal à

qVG, c’est-à-dire :

EF (métal)− EF (semiconducteur) = −qVG (I.1)

Contrairement, les niveaux de Fermi du métal coté métal est déplacée vers le bas si

VG > 0 et vers le haut si VG < 0. Comme les hauteurs de barrière sont des quantités fixes,

le mouvement du niveau de Fermi en métal entraîne évidemment une déformation des

autres caractéristiques du diagramme de bande. La situation est semblable à la courbure

des bandes d’énergie dans le semiconducteur. Bien entendu, il n’y a pas de courbure dans

la bande coté métal car il s’agit d’une région équipotentielle. Toutefois, dans l’oxyde, les

bandes d’énergie présente une pente croissante[7].
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I.4.1. Différentes régimes de polarisations

Compte tenu des principes généraux qui viennent d’être examinés, il est maintenant

relativement simple de décrire l’état interne de la structure MOS idéale dans diverses

conditions de polarisation statique. Considérant que le substrat en silicium est de type n,

considérons d’abord l’application d’une tension positif. L’application de VG > 0 réduit EF

dans le métal par rapport à EF dans le semiconducteur et provoque une pente positive

des bandes d’énergie dans l’isolant et le semiconducteur[8]. Le diagramme de bande

d’énergie obtenu est présenté à la figure(I.5).

• Régime d’accumulation : Coté semiconducteur ; la concentration en électrons

à l’intérieur du semiconducteur, n = nie
[(EF−Ei)/kT ], augmente. Cette situation

particulière où lorsque la concentration de porteurs majoritaires est plus grande

près de l’interface oxyde-semiconducteur que dans le volume du semiconducteur

est appelé régime d’accumulation. Du point de vue de la charge, l’application de

VG > 0 une charge positif apparait sur la grille C-MOS. Pour maintenir un équilibre

de charge, les électrons chargés négativement doivent être attirés vers l’interface

semiconducteur-isolant. Ainsi, la charge à l’intérieur du dispositif en fonction de la

position peut être approchée comme indiqué sur la figure(I.5(b)).

• Régime de déplétion : Considérons ensuite l’application d’un petit potentiel néga-

tif VG < 0 à la grille.Une augmentation faible de EF dans le métal par rapport à

EF dans le semiconducteur et provoque une légère courbure négative des bandes

d’énergie dans l’isolant et le semiconducteur, comme illustré à la figure(I.5(c)). Le

diagramme montre clairement que la concentration en électrons porteurs majo-

ritaires a été réduite, épuisée. au voisinage de l’interface oxyde-semiconducteur.

Une conclusion similaire résulte de considérations relatives aux charges. la tension

VG < 0 fait apparaitre une charge négative sur la grille, qui à son tour repousse les

électrons de l’interface oxyde-semiconducteur et expose les ions donneurs chargés

positivement. La répartition approximative de la charge est donc celle illustrée à la

figure(I.5(c)). Cette situation est connue pour régime de déplétion.

• Régime d’inversion : Enfin, supposons une tension négatif élevé soit appliqué à

la grille C-MOS. Lorsque VG augmente négativement par rapport à la situation
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Figure I.5 – Diagrammes de bande d’énergie et diagrammes de charge correspondants décrivant
l’état statique dans un condensateur MOS de type n idéal.

illustrée à la figure(I.5(c)), les courbures de bandes situées à la surface du semicon-

ducteur augmentent encore. De même, la concentration en trous à la surface (PS)
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augmentera systématiquement de moins que ni lorsque Ei (surface) < EF , à ni

lorsque Ei (surface) = EF , à supérieure à ni lorsque Ei(surface) dépasse EF . Cette

situation est connue sous le nom régime inversion[9]. Les diagrammes de bande

d’énergie de charge illustrant la condition d’inversion sont illustrés aux Fig. I.5 (g)

et (h).

Finalement, la concentration en trous augmente jusqu’au point indiqué à la fi-

gure(I.5(e) et (f)), où

Ei (surface)− Ei (volume) = 2 [EF − Ei (volume)] (I.2)

ps = nie
[(Ei(surface)−EF )/kT ] = nie

[(EF−Ei(volume))/kT ] = nvolume = ND (I.3)

si les mêmes conditions de polarisation pour un dispositif de type p idéal, les résultats

seront ceux illustrés à la figure(I.6). Il est important de noter sur cette figure que les

régions de polarisation dans un dispositif de type p sont inversées en polarité par rapport

aux régions de tension dans un dispositif de type n, c’est-à-dire que l’accumulation dans

un dispositif de type p se produit lorsque VG < 0, et etc.

Figure I.6 – Diagrammes de bande d’énergie et de charge pour un dispositif de type p sous bande
plate en régimes d’accumulation, de déplétion et d’inversion.
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I.5. Étude quantitative des paramètres électrostatique

de la structure MOS

I.5.1. Densité de charges (ρ) et champ électrique(ζ) dans le semi-

conducteur

Afin d’établir des relations analytiques entre la densité de charge (ρ), le champ

électrique (ζ) et le potentiel électrostatique existant dans un C-MOS idéal dans des

conditions de polarisation statique. On suppose que la charge apparaissant près de

l’interface métal-oxyde réside sur une région de (1 Angström = 10−8cm) coté métal.

On peut la modélisée sous la forme d’une fonction δ de la charge à l’interface M-O.

Puisque, par hypothèse, il n’y a pas de charge dans l’oxyde 3ème condition, la valeur

de la charge dans le métal est simplement égale à la somme des charges à l’intérieur du

semiconducteur. De plus, comme indiqué précédemment, en l’absence de charges dans

l’oxyde, il s’ensuit que le champ électrique est constant dans l’oxyde et que le potentiel

est une fonction linéaire de la position. En d’autres termes, la résolution des variables

électrostatiques à l’intérieur d’un C-MOS idéal se réduit essentiellement à la résolution

des variables électrostatiques à l’intérieur du composant semiconducteur du C-MOS.

La description mathématique de l’électrostatique à l’intérieur du semiconducteur

s’établit de manière relativement simple en commençant par l’équation de Poisson. On

suppose, Dans le cas du régime de déplétion, la solution exacte découle de simplifications

liées au fait que le semiconducteur dans un C-MOS idéal est toujours en équilibre quel

que soit le la tension appliqué. Pour le calcul de φ (x) ; potentiel à l’intérieur du semicon-

ducteur en un point x donné ; où x est la profondeur dans le semiconducteur mesurée à

partir de l’interface oxyde-semiconducteur [voir la figure I.7 (a) Le symbole φ, au lieu

de V , est utilisé dans le travail C-MOS pour éviter toute confusion possible avec des po-

tentiels appliqués de l’extérieur. Conformément à 5ème condition. Le champ électrique

(ζ = −dφ/dx) est supposé nul dans le volume du semiconducteur. La figure(I.7 (b))

indique la relation entre la courbure de bande et le diagramme de bande d’énergie[10] :
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φ (x) = 1
q

[Ei (volume)− Ei (x)] (I.4)

et

φS = 1
q

[Ei (volume)− Ei (surface)] (I.5)

La figure(I.7 (b)) introduit également un paramètre important à savoir.

φF = 1
q

[Ei (volume)− EF ] (I.6)

φF est clairement lié au dopage des semiconducteurs. D’une part, le signe de φF indique

le type de dopage, directement à partir de la définition on conclut φF > 0 si le semicon-

ducteur est de type p et φF < 0 si le semiconducteur est de type n. La valeur de φF est

liée à la concentration de dopage. Étant donné un substrat en silicium non dégénéré à la

température ambiante.

pvolume = nie
[Ei(volume)−EF ]/kT = NA ...if NA � ND (I.7a)

nvolume = nie
[EF−Ei(volume)]/kT = ND ...if ND � NA (I.7b)

Figure I.7 – Paramètres électrostatiques : (a) Définition graphique de φ et de φS . (b) Relation entre
φ(x) et la courbure de la bande : définition graphique de φF .
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Ainsi, la combinaison des équations (I.6) et (I.7) conduit :

φF =


kT
q

ln (NA/ni) ...type p semiconducteur (a)

−kT
q

ln (ND/ni) ...type n semiconducteur (b)
(I.8)

Les paramètres φS et φF seront largement utilisés tout au long de la discussion sur le

MOS. Ces paramètres sont utilisés pour étudier l’état de polarisation à l’intérieur du se-

miconducteur. Dans des conditions de bande plate φS = 0. Substituant les équations(I.5)

et (I.6) en équations(I.2) conduit :

φS = 2φF au point de transition déplétion− inversion (I.9)

Avec φF > 0 dans un semiconducteur de type p, il s’ensuit que :

• φS < 0 si le semiconducteur est accumulé,

• 0 < φS < 2φF si le semiconducteur est épuisé,

• φS > 2φF si le semiconducteur est inversé.

Pour un semiconducteur de type n, les inégalités sont simplement inversées.

I.5.1.1. Solution de delta-déplétion

La solution approximative des variables électrostatiques (Champs électrique et

charges) sont basée en partie sur l’approximation de déplétion est commodément divisée

en trois régimes correspondant aux régimes d’accumulation, de déplétion et d’inversion.

Considérons d’abord le régime d’accumulation. La figure(I.8) présente la densité de

charge et le potentiel électrique calculés à partir de la solution exacte indiquée dans

l’annexe. Après avoir vérifié la corrélation générale entre les courbes de la figure(I.8) et

la partie semi-conductrice des diagrammes de la figure(I.6), il est important de noter que

la charge liée à l’accumulation des porteurs majoritaires réside dans une partie extrêmement

étroite du semiconducteur immédiatement à côté de l’interface d’oxyde-semiconducteur

figure(I.8(a)).
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Figure I.8 – Solution exacte pour la densité de charge et du potentiel à l’intérieur du composant
semiconducteur d’un C-MOS.

Par comparaison, la partie appauvrie du semiconducteur sous polarisation de dé-

plétion modéré représentée sur la figure(I.8(b)) s’étend profondément dans le semi-

conducteur. Par comparaison, la partie appauvrie du semiconducteur sous polarisation

d’appauvrissement modéré représentée sur la figure(I.8(b)) s’étend s profondément

dans le semiconducteur. Étant donné l’étendue étroite de la couche d’accumulation,

il semblerait raisonnable, en tant qu’approximation de premier ordre, de remplacer

la charge d’accumulation par une fonction δ de charge égale placée à l’interface de

l’oxyde semiconducteur. En effet, nous venons de décrire la solution d’accumulation de

delta-déplétion[11].

Passant maintenant à l’inversion, la figure(I.8(d)) montre que tout comme la charge
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de la couche d’accumulation, la charge associée à l’inversion de la porteuse minoritaire

réside dans une partie extrêmement étroite du semiconducteur immédiatement adjacente

à l’interface oxyde-semiconducteur. De plus, en comparant les régions semi-conductrices

épuisées lorsque φs = φF (milieu de déplétion), φs = 2φF (début de l’inversion) et

φs = 2φF + 6kT/q (inversion), nous constatons que la largeur d’épuisement augmente

considérablement avec l’épuisement croissant polarisation, mais augmente seulement

une fois que le semiconducteur est inversé.

En conséquence, dans la solution d’appauvrissement delta pour les tensions d’inver-

sion, la charge de la région d’appauvrissement, le champ électrique x > 0 et le potentiel

électrostatique x > 0 restent fixés à leurs valeursφs = 2φF . En d’autres termes, la solution

de tension d’inversion est établie en ajoutant simplement une fonction δ de la charge de

surface à la solution existant à la fin de l’épuisement.

La région de polarisation restante à considérer est l’épuisement. Dans cette approxi-

mation standard, la charge d’épuisement réelle est remplacée par une distribution carrée

terminée brusquement d’une distance x = W dans le semiconducteur. En supposant un

semiconducteur de type p et en considérant l’approximation de la déplétion, on peut

écrire :

ρ = q (p− n+ND −NA) = −qNA (0 ≤ x ≤ W ) (I.10)

L’équation de Poisson se réduit alors à[12]

dζ

dx
= ρ

KSε0
= − qNA

KSε0
(0 ≤ x ≤ W ) (I.11)

L’intégration simple de l’équation (I.11) employant la condition aux limites ζ = 0 à

x = W donne

ζ (x) = −dφ
dx

= qNA

KSε0
(W − x) (0 ≤ x ≤ W ) (I.12)

Une seconde intégration avec φ = 0 à x = W donne

φ (x) = qNA

2KSε0
(W − x)2 (0 ≤ x ≤ W ) (I.13)
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La dernière inconnue dans les relations électrostatiques, la largeur d’épuisement W , est

déterminée à partir de l’équation. (I.13) en appliquant la condition aux limites φ = φS à

x = 0. On obtient :

φS = qNA

2KSε0
W 2 (I.14)

et donc

W =
[

2KSε0

qNA

φS

]1/2

(I.15)

Les équations (I.10), (I.12), (I.13), et (I.15) constituent la solution de polarisation

d’appauvrissement souhaitée. Pour un dispositif de type n, on remplace NA dans les

équations précédentes par −ND.

Avant de conclure, il convient de noter spécialement la largeur de déplétion, WT exis-

tant au point de transition déplétion-inversion. Dans la formulation delta-déplétion,WT

est bien entendu la largeur d’épuisement d’équilibre maximum[13] pouvant être atteinte.

Puisque W = WT lorsque φS = 2φF , substitution simple dans Eq. (I.15) rendements

WT =
[

2KSε0

qNA

(2φF )
]1/2

(I.16)

La Figure I.9 présente un graphique du rapport WT en fonction du dopage couvrant la

plage typique des concentrations de dopage MOS.

I.5.2. Expression de la la tension de grille VG

Dans la sous-section I.5.1., l’état de polarisation est décrit en termes de potentiel de

surface du semiconducteur, φS. Les résultats formulés de cette manière ne dépendent que

des propriétés du semiconducteur. φS est le potentiel de grille appliqué interne soumis

au contrôle externe de VG. Ainsi, si les résultats de la sous-section I.5.1. doivent être

utilisés dans des problèmes pratiques. Une expression reliant VG et φS doit être établie. .
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Figure I.9 – Dépendance au dopage de la largeur maximale de déplétion à l’équilibre dans des
dispositifs en silicium à 300K.

Nous commençons par remarquer que VG, dans la structure idéale est constitué de la

chute de tension sur l’oxyde et de la chute e tension dans le semiconducteur[14] :

VG = ∆φsemi + ∆φox (I.17)

Puisque φ = 0 dans le volume du semiconducteurs, la chute de tension à travers le

semiconducteur est tout simplement

∆φsemi = φ (x = 0) = φS (I.18)

Une relation entre VG et φS est donc réduite au problème de l’expression de ∆φox en

termes de φS.

Comme indiqué précédemment, dans un isolateur idéal sans porteuses ni centres de

charge

dζox
dx

= 0 (I.19)

et
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ζox = −dφox
dx

= consatant (I.20)

Donc

∆φox =
∫ 0

−x
ζoxdx = doxζox (I.21)

où dox est l’épaisseur de l’oxyde. La condition aux limites bien connue sur les champs,

normale à une interface entre deux matériaux différents, nécessite :

(Dsemi −Dox) |O−S interface = QO−S (I.22)

où D = εζ est le déplacement diélectrique et la zone de charge/unité QO−S située à

l’interface. Puisque QO−S = 0 dans la structure idéale (condition 3)*

Dox = Dsemi|x=0 (I.23)

ζox = KS

KO

ζS (I.24)

et

∆φox = KS

KO

doxζS (I.25)

KS est la constante diélectrique du semiconducteur ; KO, la constante diélectrique de

l’oxyde. Le champ électrique dans le semiconducteur à l’interface oxyde-semiconducteur**.

Enfin, en remplaçant les équations (I.18) et (I.25) dans l’équation(I.17). Connaissant les

expressions de ζS et de φS , on obtient :

VG = φS + KS

KO

doxζS (I.26)

Si les résultats de la solution d’appauvrissement en delta sont utilisés en combinaison

des équations (I.12) et (I.15) ce qui donne :

ζS =
[2qNA

KS

φS

]1/2
(I.27)
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et

VG = φS + KS

KO

dox

√
2qNA

KSε0
φS (0 ≤ φS ≤ 2φF ) (I.28)

Figure I.10 – Corrélation typique entre la tension appliquée de porte et le poten-
tiel de surface de semiconducteur :aaaaa solution de delta-déplétion_____solution exacte(
x0 = 0.1 µm, NA = 1015/cm3, T = 300K

)

*Si on suppose l’approximation de déplétion, la variation de charge δ à l’interface O − S contribue-
raient à une accumulation de QO−S et à des conditions d’inversion. Cependant, φS = 0 pour le cas
de régime d’accumulation et φS = 2φF pour le cas de régime d’inversion. Par conséquent, la relation
VG − φS serait utilisée que pour calculer la tension de déplétion.
**Puisque KS = 11.8 pour le silicium et KO = 3.9 pour SiO2, nous concluons de l’équation(I.24)
qu’un ζox = 2ζS dans un système MOS est sans charge à l’interface Si− SiO2.
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I.6. CARACTÉRISTIQUE Capacité-Tension(C-V)

La capacité varie en fonction de la tension appliquée à la grille et de la capacité-

tension mesurée (caractéristique de (C-V)) est d’importance pratique considérable. Cette

caractéristique C-V sert comme outil puissant pour identifier des déviations de l’idéal

dans l’oxyde et dans le semiconducteur.

Dans la plupart des laboratoires de fabrication des composants MOS, des mesures

(C-V) sont effectuées avec un équipement automatisé. L’équipement commercial la plus

sophistiqué associant un compteur (C-V) haute fréquence (1 MHz) à des capacités de

mesure en basse fréquence. On se limite pour modéliser la caractéristique C-V au cas de la

structure idéale et en imposant des considérations de mesures pratiques. La figure(I.11)

montre la caractéristique (C-V) mesurés en haute et basse fréquences d’une condensateur

n C-MOS[15].

Figure I.11 – Caractéristiques capacité-tension haute et basse fréquence C-MOS. Le composant a
été réalisé à ND = 9.1× 1014/cm3 (100) Si :x0 = 0.119µm.

Nous commençons par discuté l’accumulation. Dans ce régime, l’état de DC est carac-

térisé par la collision des porteurs majoritaires juste à l’interface d’oxyde-semiconducteur.

En outre, ce régime de fonctionnement change très rapidement. Pour un semiconduc-

teur typique, les porteurs majoritaires sont les seuls porteurs responsable du courant et

peuvent s’équilibrer après un temps de l’ordre de 10−10 à 10−13 sec après les collisions.
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En conséquence, aux fréquences de mesure standard de l’ordre 1 MHz , il est raisonnable

de supposer que le dispositif peut suivre le signal appliqué (AC). A ce petit signal (AC) ,

on ajoute ou on soustraie un petit ∆Q des deux côtés de l’oxyde suivant les indications

de la figure(I.12(a)). la configuration de charge à l’intérieur du C-MOS accumulé est

essentiellement celle d’un condensateur ordinaire de parallèle-plat.

Figure I.12 – AC .Variations de charge à l’intérieur d’un MOS-condensateur de type n sous DC
condition de polarisation correspondant à (a) l’accumulation, (b) déplétion, (c) inversion : lorsque
ω −→ 0. et (d) l’inversion : lorsque ω −→ ∞. Des modèles de circuit équivalents appropriés pour
l’accumulation et de la polarisation par épuisement sont également présentés sous les diagrammes de
charge des blocs dans les parties (a) et (b), respectivement.

on Conclu

C (acc) ' CO = KOε0AG
dox

(I.29)

où AG est la zone de la porte C-MOS.

Pour les basses ou hautes fréquences de mesure et dans le cas de polarisation condui-

sant à un régime de déplétion d’une structure de MOS de type n. Il apparait une charge

-Q prés de la grille et une charge +Q dans la région de déplétion du semiconducteur.La

zone de déplétion est de largeur W à côté de l’interface d’oxyde-semiconducteur. Ainsi,

seulement des porteurs de majoritaires sont responsable à la conduction comme le

montre la figure(I.12(b)). Quand le signal AC place une charge négative en plus sur la
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Chapitre I La Caractéristique (C-V) de la structure MOS idéale

grille, la zone de charge d’espace figure(I.12(b)). Pour toutes les fréquences de mesures,

cette situation est clairement analogue à deux condensateurs plat mis en parallèle (Co et

Cs) en série.

CO = KOε0AG
dox

(capacité d′oxyde) (I.30a)

CS = KSε0AG
W

(capacité de semiconducteur) (I.30b)

On remarque de l’équation(I.31) que W augmente avec ul’augmentation de la tension

de polarisation et ce qui fait diminuer C(dépl).

C (dépl) = COCS
CO + CS

= CO

1 + KOW
KSdox

(I.31)

Une fois le régime d’inversion est établis, les porteurs de minoritaires s’empilent vers

le haut près de l’interface de l’oxyde-semiconducteur. la largeur WT augmente.La réponse

de charge au signal AC est très lents. La charge de couche d’inversion pourrait varier en

réponse du signal comme décrit dans figure(I.12(d)). La variation de charge observée

dépend de la fréquence du signal AC utilisé dans la mesure de la capacité. Comme dans

l’accumulation, une situation (figure(I.12 (c))) où une charge est ajoutée ou soustraite

près des bords de l’isolant. On peut écrire donc

C (inv) = CO for ω → 0 (I.32)

Si la fréquence de mesure est très haute (ω −→∞), le procédé relativement lent de

génération-recombinaison ne pourra pas fournir ou éliminer des porteurs minoritaires

en réponse du signal AC appliqué. Le nombre de porteurs minoritaires dans la zone

d’inversion reste donc fixe à sa valeur et la largeur de déplétion varie simplement autour

de la valeur W qui ressemble au régime de déplétion (figure()I.12 (d)) est équivalente à

deux condensateurs de parallèle-plat en série.

C (inv) = COCS
CO + CS

= CO

1 + KOWT

KSdox

for ω →∞ (I.33)
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WT étant constant indépendant de la polarisation d’inversion et C(inv)ω→∞ =

C(dépl)minimum = cst constante pour toutes les polarisations d’inversion.

Analyse de Delta-déplétion

Dans le cadre de la formulation de delta-déplétion, on peut écrire[16] :

C



CO acc (a)
CO

1+ KOW

KSdox

dépl (b)

CO inv (ω → 0) (c)
CO

1+ KOWT
KSdox

inv (ω →∞) (d)

(I.34)
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CHAPITRE II

LA CARACTÉRISTIQUE

CAPACITÉ-TENSION (C-V) DE LA

STRUCTURE MOS NON-IDÉALE

II.1. Introduction

La structure idéale fournit un moyen pratique pour établir les principes de base de

la théorie MOS de manière claire et simple. Cependant, ces structures ne sont jamais

parfaitement idéales. Cette déviation du cas idéal pour ces structures MOS est d’origine

physique. En raison de la facilité de fabrication des condensateurs MOS, ces composants

fournit un outil de test du cas idéale. Il est donc compréhensible que la grande majorité

des effets non idéaux sont illustrés à l’aide des caractéristiques capacité-Tension(C-V)

[17].

La déviation de la caractéristique idéale (C-V) des structure MOS réelle par rapport

aux (C-V) idéales est dû aux chute de tension appelé ∆VG : donnée par l’équation

suivante :
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Chapitre II La Caractéristique (C-V) de la structure MOS Non-idéale

∆VG = (VG − V ′G) = φMS −
QF

Co
− QMγM

Co
− QIT (φS)

Co

où

γM =
∫ dox

0 xρion (x) dx
dox

∫ dox
0 ρion (x) dx

• φMS : Différence des travaux de sorties entre métal et semiconducteur.

• QF/Co : Terme exprime la charge fixe.

• QMγM/Co : Terme exprime les ions mobiles.

• QIT (φS)/Co : Les pièges à l’interface.

Il est important d’indiquer que ∆VG est dû à plusieurs effets d’origine physique [18] :

II.2. Chute de tension dû à la différence des travaux de

sorties entre métal et semiconducteur

Selon la figure (II.2(a)), la différence des travail de sortie du métal est différent de

celui du semiconducteur ΦM 6= ΦS = χ+ (Ec − EF )FB. Ainsi, pour décrire correctement

le fonctionnement réelle de la structure MOS, la théorie de la structure MOS idéale

donné au premier chapitre doit être modifiée [19].

Construisons d’abord le diagramme de bande d’énergie d’équilibre (VG = 0) approprié

pour le système d’échantillon de la figure (II.1(a)).

On commence par connecter un fil entre les extrémités extérieures du métal et du

semi-conducteur. Les deux matériaux sont rassemblés dans le vide jusqu’à une distance de

dox. Le fil de connexion facilite le transfert de charge entre le métal et le semi conducteur

et contribue à maintenir le système dans un état d’équilibre ou les niveaux de Fermi

respectifs s’alignent lors du rapprochement des matériaux [20]. Avec le métal EF et

le semi-conducteur EF à la même énergie, et ΦM 6= χ + (Ec − EF )FB, les niveaux de

vide dans les deux matériaux doivent être à des énergies différentes. Ainsi, un champ

électrique, ζvac se développe entre les composants, le niveau de vide de Si étant supérieur

au niveau de vide Al étant donné la situation illustrée sur la figure (II.1(a)).
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Chapitre II La Caractéristique (C-V) de la structure MOS Non-idéale

Figure II.1 – (a) Pour mettre à l’échelle des diagrammes de bande d’énergie pour les composants
isolés du système Al − SiO2 − Si (b) Diagramme de bande d’énergie (VG = 0) d’équilibre typique
des structures MOS réelles.

Où KSζS égale à ζvac , la courbure de bande se produit à l’intérieur du semi-conducteur, et

lorsque les composants sont rapprochés cette courbure augmente. Une fois que le métal

et le semi-conducteur sont placés à une distance de dox, l’isolant est ensuite inséré dans

l’espace vide entre les deux autres composants. L’ajout de l’isolant abaisse simplement

les barrières de surface effectives (ΦM → ΦM − χi = Φ′M et χ→ χ− χi = χ′) et réduit

le champ électrique dans la région (KO > 1).

On conclu que la différence du travail de sortie modifie la relation entre le potentiel

de surface de semi-conducteur et la tension de grille appliquée. Spécifiquement, le

réglage VG = 0 ne crée pas de conditions de bande plate à l’intérieur du semi-conducteur,

donc il existe un potentiel intégré. La valeur précise du potentiel intégré, Vbi, peut être

déterminée en comparant les énergies du niveau de Fermi au sommet du diagramme de

bande, vues des deux côtés de l’isolateur sur la figure (II.1(b)). On obtient :

Φ′M + q∆φox︸ ︷︷ ︸
coté métal

= (Ec − EF )FB − qφs + χ′︸ ︷︷ ︸
coté semiconducteur

(II.1)

Ainsi, en prenant le métal comme point de référence à potentiel zéro (la procédure
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Chapitre II La Caractéristique (C-V) de la structure MOS Non-idéale

habituelle pour définir les potentiels intégrés), nous trouvons :

Vbi = − (φS + ∆φox) = ΦMS (II.2)

où :

ΦMS = 1
q

(ΦM − ΦS) = 1
q

[Φ′M − χ′ − (Ec − EF )FB] (II.3)

Pour le cas idéal, le potentiel à l’intérieur d’un ΦM 6= ΦS, alors que la structure MOS

est simplement la différence du travail de sortie entre le métal et le semi-conducteur

exprimée en volts.

En cas réel, l’un des problèmes majeurs est l’effet de l’état réel sur les caractéristiques

du dispositif. Pour déterminer l’effet d’une φMS 6= 0, on suppose que la figure (II.1(b)) est

le diagramme de bande d’énergie pour un C-MOS et la courbe en trait interrompu de la

figure (II.2) soit la forme attendue de la caractéristique (C-V) haute fréquence présentée

par une version idéale de ce C-MOS à volume p. La bande plate pour le dispositif idéal

se produit bien entendu avec une polarisation de grille de zéro volt. D’autre part, à

partir d’une inspection superficielle de la figure (II.1(b)). On en déduit qu’un tension

négatif doit être appliqué au dispositif réel pour obtenir des conditions de bande plate.

En fait, une tension de grille VG = φMS (où φMS < 0 pour le dispositif donné) doit être

appliquée pour compenser la tension intégrée et atteindre φS = 0. Étant donné que les

deux dispositifs présenteront la même capacité dans des conditions de bande plate, nous

concluons que Le point de la bande plate pour le dispositif réel sera déplacé latéralement

en volts φMS le long de l’axe des tensions. En fin de compte, il existe une correspondance

biunivoque entre le degré de courbure de la bande ou φS et la capacité observée [21].

Ainsi, quel que soit le point de référence le long de la caractéristique (C-V) du

dispositif idéal, il faut toujours appliquer une tension φMS ajoutée à la grille du dispositif

réel pour obtenir le même degré de courbure de bande et observer la même capacité.

En d’autres termes, la caractéristique (C-V) du dispositif réel sera décalé de φMS volts le

long de l’axe de tension, de manière à refléter la caractéristique du dispositif idéal. On

peut générer une expression mathématique pour le décalage de tension ∆VG , entre les

courbes (C-V) idéale et réelle [17]. Si V ′G est la tension appliquée à la grille du dispositif
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Figure II.2 – Effet de φMS 6= 0 sur la caractéristique (C-V) haute fréquence C-MOS.

idéal pour atteindre une capacité donnée et VG la tension de grille du dispositif réel

nécessaire pour obtenir la même capacité, on obtient :

∆VG = (VG − V ′G) = φMS (II.4)

La valeur ∆VG = φMS réelle pour une structure MOS donnée est calculée à partir de

l’équation (II.3) en utilisant le Φ′M − χ′ approprié pour le système et (Ec − EF )FB déduits

de la concentration de dopage à l’intérieur du semi-conducteur. Les φMS (T = 300K)

des systèmes à grille n+ poly-Si et à grille Al, importants sur le plan commercial, sont

représentés graphiquement en fonction du dopage sur la figure (II.3).

Figure II.3 – Différence de travail de sortie en fonction de la concentration de dopage (types n et p
) dans les structures Si − SiO2 à grille n+-poly-Si et à grille Al. (T = 300K. Φ′

M − χ′ = −0.18 eV
pour la structure à grille n+ poly-Si ; Φ′

M − χ′ = −0.03 eV pour la structure à grille Al.)

29



Chapitre II La Caractéristique (C-V) de la structure MOS Non-idéale

II.3. Chute de tension dû aux charges fixes dans l’oxyde

Le décalage de tension associé à un φMS 6= 0 est petit, totalement prévisible et

incapable de provoquer des instabilités de dispositif. La charge en oxyde, peut avoir des

effets beaucoup plus importants, notamment des variations de tension importantes et

des instabilités. Des recherches approfondies ont permis d’identifier un certain nombre

de centres de charge distincts dans l’oxyde ou à l’interface Si − SiO2. La nature et la

position des charges d’oxydes [22] est montrée sur la figure( II.4).

Figure II.4 – Nature et emplacement des centres de charge dans les structures SiO2 − Si thermi-
quement développées.

Pour établir l’effet général des charges d’oxydes, postulons l’existence d’une distri-

bution de charges, ρox (x), qui varie de manière arbitraire sur la largeur de la couche

d’oxyde. L’origine de la coordonnée x a été déplacée à l’interface métal-oxyde. Avec

l’ajout des centres de charge, une partie de la dérivation VG − φS est données aux

équations(I.19) aux équations(I.21), on a respectivement [23] :

Figure II.5 – Distribution arbitraire des charges d’oxydes.
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dζox
dx

= ρox (x)
KOε0

(II.5)

ζox (x) = −dφox
dx

= ζox (dox)−
1

KOε0

∫ dox

x
ρox (x′) dx′ (II.6)

et :

∆φox = doxζox (dox)−
1

KOε0

∫ dox

0

∫ dox

x
ρox (x′) dx′dx (II.7)

Le double intégrale dans l’équation (II.7) peut être réduit à une seule intégrale en

utilisant une intégration par parties. De plus, ζox (dox) = KSζS/KO si la charge ρox (x) est

exclu de l’interface oxyde-semi-conducteur. ce qui donne :

∆φox = KS

KO

doxζS −
1

KOε0

∫ dox

0
xρox (x) dx (II.8)

A partir de VG = φS + ∆φox pour une structure qui a des centres de charge dans

l’oxyde et qui est idéale, on obtient :

VG = φS + KS

KO

doxζS −
1

KOε0

∫ dox

0
xρox (x) dx (II.9)

Cependant, pour un dispositif idéal

V ′G = φS + KS

KO

doxζS (II.10)

Aussi :

∆VG

 charges

d′oxyde

 = (VG − V ′G) = − 1
KOε0

∫ dox

0
xρox (x) dx (II.11)

La transformation de tension spécifiée par l’équation (II.11) est valable pour une distri-

bution de charge arbitraire. Remplaçant dans l’équation (II.4) et transformant la tension

dû à φMS.
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II.4. Chute de tension dû aux charges des ions mobiles

Du point de vue pratique, l’état réelle causant l’instabilité des caractéristiques du

dispositif MOS devraient être identifiées et éliminées. On peut dire que le déplacement

important dû à l’instabilité peut être attribué aux présence des ions mobiles [24] à

l’intérieur de l’oxyde, principalement les Na+.

Figure II.6 – Illustration du décalage de la courbe (C-V) et de l’instabilité température-polarisation
, observés avec les premiers dispositifs MOS. Toutes les courbes (C-V) ont été prises à la température
ambiante ; dox = 0.68µm. Les flèches adjacentes aux courbes après + BT indiquent la direction du
balayage de tension.

Si ρion (x) est considéré comme la distribution de charge ionique avec

QM =
∫ dox

0
ρion (x) dx (II.12)

La charge ionique totale dans l’oxyde par unité de surface et de la grille résulte de

l’équation (II.11)

∆VG

 ions

mobiles

 = − 1
KOε0

∫ dox

0
xρion (x) dx (II.13)

Selon l’équation (II.13), les ions positifs constitués par l’oxyde entraînerait un dé-

calage négatif des caractéristiques (C-V) observées expérimentalement, tandis que les

ions négatifs entraîneraient un décalage positif contrairement aux observations ex-

périmentales. Or, l’intégrale dans l’équation (II.13) varie car xρion (x), ∆VG est sen-

sible à la position exacte des ions dans l’oxyde, par exemple, la même charge QM
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par unité de surface de grille est positionnée (a) près du métal et (b) près du semi-

conducteur, comme le montre la figure II.7(a), on calcule ∆VG (a) = − (0.05)QM/Co et

∆VG (b) = − (0.95)QM/Co, où Co = KOε0/dox.

Ici, le décalage devrait être 19 fois plus important lorsque les ions sont situés près

de l’interface oxyde-semi-conducteur. En effet, il est raisonnable de supposer qu’un

important décalage négatif des caractéristiques (C-V) mesurées donne une instabilité

causés par des ions positifs dans l’oxyde qui se déplacent ou se redistribuent sous une

contrainte de température et tension. Le mouvement requis des ions, loin du métal pour

les contraintes +BT et vers le métal pour les contraintes −BT , est en fait compatible

avec la direction du mouvement des ions généralement attendue de l’action répulsive /

attractive des autres charges dans la structure (voir figure(II.7 (b))).

Figure II.7 – (a) Deux distributions de charges ioniques induisant le même nombre total d’ions
situées à proximité du métal (Distribution-a) et du semi-conducteur (Distribution-b). (b) : Mouvement
attendu des ions mobiles positifs au sein de l’oxyde sous contrainte (+) et (-) polarisation-température.

Des efforts de réduction des ions alcalins, des procédures de fabrication spéciales

ont été développées et mises en oeuvre afin de minimiser les effets de la contamination

résiduelle par les ions alcalins. Deux procédures différentes ont été largement utilisées :

la stabilisation du phosphore et la neutralisation du chlore.
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Dans la stabilisation du phosphore, la plaquette de Si oxydé est simplement placée

dans un four à diffusion de phosphore pendant une courte période. Comme illustré sur

la figure II.8(a), le phosphore pénètre dans la partie extérieure du film SiO2 puis il est

incorporé dans la structure, formant ainsi une nouvelle couche mince appelée verre

au phosphosilicate. À la température de diffusion, les ions sodium sont extrêmement

mobiles. Une fois dans le verre phosphosilicaté, les ions sont piégés et restent piégés

lorsque le système refroidi à la température ambiante. De cette façon, les ions alcalins

sont «absorbés» ou retirés de la majeure partie de l’oxyde, sont positionnés près de

l’interface extérieure de façon à provoquer un faible décalage de la courbe (C-V) [25].

Figure II.8 – Description graphique des procédures de stabilisation MOS : (a) stabilisation du
phosphore ; (b) la neutralisation du chlore.

La neutralisation du chlore implique une approche totalement différente. Une petite

quantité de chlore sous la forme d’un composé contenant du chlore est introduite dans

la température ambiante du four pendant la croissance de la couche de SiO2. Comme

indiqué sur la figure (II.8 (b)), le chlore entre dans l’oxyde et réagit pour former un

nouveau matériau, supposé être un chlorosiloxane, situé à l’interface oxyde-silicium.

La stabilisation se produit lorsque le sodium ionique migre au voisinage de l’interface
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oxyde-silicium, devient piégé et neutralisé. Une fois la neutralisation est assurée, le

sodium n’a aucun effet sur les caractéristiques du dispositif MOS [26].

La petite taille du dispositif MOS, nécessitant des épaisseurs d’oxyde de grille de

l’ordre de 100
o

A, ce qui limite l’utilisation de la procédure de stabilisation au phosphore

dans les structures actuelles. En raison d’un problème potentiel de polarisation, le verre

phosphosilicate ne peut représenter qu’une petite fraction de l’épaisseur totale de l’oxyde.

Avec dox ∼ 100
o

A, le volume de grille devient difficile à contrôler. La neutralisation du

chlore continue à être utilisée, avec un contrôle minutieux de la concentration en chlore

pour éviter une variation d’épaisseur d’oxyde pouvant accompagner le processus. Le

chlore est devenu un procédé largement utilisé dans le nettoyage pré-oxydant des tubes

du four. De plus, une couche de verre phosphosilicate est déposée via des techniques de

vapeur chimique pour former un revêtement protecteur sur du ICs. La couche aide à

minimiser la contamination ionique après la fabrication du dispositif [27].

II.5. Chute de tension dû aux La charge fixe

Avec l’élimination réussie du problème des ions mobiles, il est devenu possible de

procéder à un examen des caractéristiques du dispositif. Les résultats étaient plutôt intri-

gants. Même dans les structures dépourvues d’ions mobiles et après correction pour un

φMS 6= 0, les caractéristiques (C-V) observées étaient toujours traduites jusqu’à quelques

volts en tension négatifs par rapport aux caractéristiques théoriques, la possibilité de

contamination par les ions mobiles avait été éliminée car les structures étaient stables

sous contrainte de température de polarisation. Des tests ultérieurs (par gravure de

l’oxyde par petites étapes et par des mesures photométriques) ont révélé que le décalage

inexpliqué de ∆VG était dû à une charge résidant dans l’oxyde très près de l’interface

oxyde-semi-conducteur. Parce que cette charge résultante dans la structure est déterminé

en fonction de la position et de la température. la non-idéalité est devenue connue sous

le nom de charge d’oxyde «fixe» [17].

Dans la modélisation de l’effet quantitatif de la charge fixe sur les caractéristiques

(C-V), il est généralement supposé que la charge est située juste à côté de l’interface
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oxyde-semiconducteur. Sous cette hypothèse, on peut écrire :

ρox (x) = QF δ (dox) (II.14)

où δ (dox) varie en fonction de l’épaisseur de l’interface oxyde-semiconducteur, QF est la

charge d’oxyde fixe par unité de surface de la grille. En substituant l’équation (II.14) de

la distrubution de charge dans l’équation (II.11) ce qui donne :

∆VG

 charge

fixe

 = −QF

Co
(II.15)

À partir de l’équation (II.15) il est évident que, comme la charge des ions mobiles

et la charge des ions fixes doit être positive pour tenir compte du ∆VG négatif observé

expérimentalement. Il est important de noter que pour les charges d’oxyde fixe sont :

1. Indépendante de l’épaisseur de l’oxyde, de la concentration de dopage du semi-

conducteur et du type de dopage du semi-conducteur (n ou p).

2. dépendante de l’orientation du surface Si ; QF est le plus grand selon l’orientation

[111] et le plus petit selon [100].

3. QF fonction des conditions d’oxydation telles que la température ambiante et la

température du four d’oxydation. Comme le montre la figure (II.9), la charge

fixe diminue plus ou moins linéairement avec l’augmentation des températures

d’oxydation. Il convient toutefois de souligner que seules les conditions d’oxydation

limites sont importantes.

4. Le recuit (c’est-à-dire le chauffage) d’une plaquette de Si oxydée dans une at-

mosphère de Ar ou de N2 pendant une durée suffisante pour atteindre un état

d’équilibre ramène QF à la valeur observée pour les oxydations sèches à 1200◦C.

En d’autres termes, quelles que soient les conditions d’oxydation, la charge fixe

peut toujours être réduite au minimum par recuit sous atmosphère inerte.

Les faits expérimentaux précédents fournissent tous des indices sur l’origine physique

de la charge d’oxyde fixe. D’une part, bien que les impuretés dopantes du semi-conducteur

se diffusent dans l’oxyde pendant le processus d’oxydation à haute température. L’exis-
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tence d’impuretés de dopage ionisées au sein de l’oxyde peut donc être éliminée en tant

que source possible de QF . De telles considérations expérimentale, on explique que la

charge d’oxyde fixe est dû à l’excès de silicium ionique qui s’est séparé du silicium pro-

prement dit et attend de réagir au voisinage de l’interface Si− SiO2 lorsque le processus

d’oxydation est brusquement interrompu [27].

Figure II.9 – Effet de la température d’oxydation et du recuit sur la charge fixe dans les structures
MOS. (a) Caractéristiques (C-V) mesurées après oxydation à l’état sec pour différentes températures.

II.6. Chute de tension dû aux états d’interfaces

Les pièges à l’interface causent une non-idéalité de la structure MOS. Ceci est bien

illustré sur la figure (II.10), qui montre deux courbes (C-V) dérivées du même dispositif

avant et après la réduction du nombre des états d’interfaces à l’intérieur de la structure

[17].
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Figure II.10 – Les caractéristiques (C-V) des dérivées du même C-MOS avant (- - - -) et après (—-)
minimisent le nombre de pièges Si− SiO2 à l’intérieur de la structure.

Les états d’interfaces sont des états d’énergie autorisés dans lesquels les électrons sont

localisés au voisinage de la surface d’un matériau. Tous les centres (pièges) en volume

ajoutent des niveaux au diagramme de bande d’énergie dans la bande interdite. Les

états donneurs , accepteurs et les centres génération recombinaison (G-R) introduisent

respectivement des niveaux massifs près de EV et Ei. De manière analogue, comme

modélisé à la figure(II.11), les états d’interfaces introduisent des niveaux d’énergie

dans la bande interdite à l’interface Si− SiO2. Cependant, les états d’interface peuvent

introduire des niveaux répartis dans toute la bande interdite. Les niveaux d’interface

peuvent également apparaître à des énergies supérieures à Ec ou inférieures à EV , mais

ces niveaux sont généralement masqués par la densité beaucoup plus grande d’états de

conduction ou de bandes de valence [28].

Figure II.11 – Pièges d’interface de modélisation électrique selon les niveaux électroniques autorisés
localisés dans l’espace à l’interface oxyde-semiconducteur.
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Lorsqu’une capacité MOS de type n est polarisé en inverse comme le montre la

figure(II.12(a)), le niveau de Fermi à la surface est proche de EV . Pour la situation

donnée, pratiquement tous les états d’interfaces seront vides car à une approximation de

premier ordre, tous les niveaux d’énergie supérieurs à EF sont vides et tous les niveaux

d’énergie inférieurs à EF sont remplis. De plus, si les états sont supposés être du type

donneur dans la nature (c’est-à-dire, chargés positivement quand ils sont vides et neutres

quand ils sont remplis d’un électron), la charge nette par unité de surface associée aux

états d’interfaces, QIT , sera positive.

En Variant la tension de la grille afin d’atteindre la condition de déplétion voir

figure(II.12(b)). Le niveau de Fermi se positionne à peut près au milieu de la bande

interdite prés de la surface. Comme les niveaux d’interface restent toujours fixes en

énergie par rapport aux Ec et au EV à la surface ; la polarisation à une tension de

déplétion entraîne les électrons dans les niveaux inférieurs de l’interface. Ainsi, QIT

reflète la charge négative ajoutée : QIT (déplétion) < QIT (inversion). Aussi, l’application

d’une tension donnant un régime d’accumulation de C-MOS (figure II.12(c)), les électrons

remplissent la plupart des états d’interfaces et QIT se rapproche de sa valeur minimale.

Cet effet est que les états d’interfaces se chargent et se déchargent en fonction du tension

appliquée, ce qui affecte la répartition des charges à l’intérieur du dispositif, la relation

VG − φS et les caractéristiques du dispositif de manière compréhensible mais quelque

peu complexe [29].

Figure II.12 – Remplissage des niveaux d’interface sous (a) Inversion, (b) Déplétion et (c) Accu-
mulation dans un dispositif MOS de type n. L’état de charge présenté par les états d’interfaces de type
donneur ["+" (pIus) ou "0" (neutre)] est indiqué à la gauche des diagrammes respectifs.

Du moment où les charges QIT et QF sont situées juste à l’interface Si − SiO2, nous
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pouvons ainsi écrire :

∆VG

 piéges

interfaciaux

 = −QIT (φS)
Co

(II.16)

L’équation (II.16) montre un résultat différent de celui obtenu pour les charges fixes car

QIT varie avec φS, alors que QF est une constante indépendante de φS.

L’origine physique des états d’interfaces proviennent principalement de liaisons

chimiques non satisfaites ou de «liaisons pendantes» à la surface du semi-conducteur.

Lorsque le réseau de silicium est brusquement terminé le long d’un plan donné pour

former une surface, l’une des quatre liaisons pendantes des atome en surface, comme

le montre la figure (II.13(a)). Logiquement, la formation thermique de la couche SiO2

lie certaines des liaisons de surface Si mais pas toutes. Ce sont les liaisons restantes qui

deviennent les états d’interfaces [17] (voir figure (II.13(b))).

Figure II.13 – Modèle physique pour les états d’interfaces. (a) Les "liaisons pendantes" qui se
produisent lorsque le réseau Si est brusquement terminé le long d’un plan donné pour former une
surface. (a) Des liaisons pendantes qui deviennent des états d’interfaces.

La concentration globale des états d’interfaces et la distribution de la densité d’états

d’interfaces en fonction de l’énergie dans la bande interdite sont extrêmement sensibles

aux détails de fabrication. la figure (II.14) montre la densité des états d’interfaces est

plus ou moins constante dans au milieu du gap et augmente rapidement à l’approche des

bords de la bande. Enfin. les états proches des deux bords de la bande ont généralement

un nombre à peu près égal et leur caractère de charge est opposé ; c’est-à-dire que
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l’on pense que les états proches des bandes de conduction et de valence sont de type

accepteur et de type donneur, respectivement.

Figure II.14 – Distribution en énergie des états d’interface dans la bande interdite. Forme générale
et grandeur approximative de la densité de piège interfaciale observée avant et après un recuit à l’état
d’interface.

Le recuit est très important pour les structures MOS pour minimiser la concentration

de piège interfaciale. Malgré que le problème des états d’interfaces était d’une importance

primordiale, il est difficile de faire comprendre la véritable signification du problème

[30].

II.7. conclusion

Dans ce chapitre, nous avons étudiés les quatre raisons de déviation les plus courantes

du cas l’idéal. spécifiquement, la différence des travaux de sortie des deux matériaux,

la présences des ions mobiles dans l’oxyde, des charge fixe dans l’oxyde et des états

d’interfaces. De même, nous avons présenté les méthodes de réduction des différentes

types de charges.
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CHAPITRE III

RÉSULTATS DE SIMULATION DE LA

CARACTÉRISTIQUE (C-V) DE LA

STRUCTURE MOS

III.1. Introduction

Dans ce chapitre, on présente les résultats de simulation analytique des différents

modèles caractérisant la caractéristique capacité-tension(C-V). Le logiciel MATHCAD est

utilisé pour effectuer cette modélisation. La discussion des résultats obtenues nous a

permet d’une part ; de bien comprendre les phénomènes de transport dans la structure

MOS (métal-oxyde-semiconducteur) idéale (potentiel de surface, caractéristique capacité-

tension) et d’autre part, d’étudier l’influence du travail de sortie, de la concentration de

dopage, de l’épaisseur de l’oxyde, des charge fixe, des charge mobile, des charge des

états d’interface et de la température sur les caractéristiques électriques capacité-tension

(C-V)[31] dans le cas d’une condensateur MOS pratique.
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III.2. Le logiciel de simulation

Description

Le logiciel MATHCAD est l’outil de simulation utilisé pour simuler les expressions

établies dans le chapitre 1, 2 et d’étudier les différents paramètres influençant les données

du matériau en se basant sur des algorithmes d’analyse numérique.

MATHCAD permet un travail interactif en mode commande ou en mode program-

mation, tandis qu’il est toujours possible de formuler des équations dans MATHCAD

permettant de simuler des phénomènes. Il présente les caractéristiques suivantes par

rapport à ce logiciel :

• la programmation facile,

• la continuité parmi les valeurs entières, réelles et complexes,

• la gamme étendue des nombres et leurs précisions,

• la bibliothèque mathématique très compréhensive,

• l’outil graphique qui inclut les fonctions d’interface graphique et les utilitaires.

Dans MAThCAD, aucune déclaration existe pas de distinction entre les nombres

entiers, les nombres réels, les nombres complexes et la simple ou double précision. Cette

caractéristique rend le mode de programmation très facile et très rapide. Dans MATHCAD,

aucune nécessité n’est demandée pour la séparation de ces variables[32].

III.3. Résultats obtenus par simulation

Nous avant étudier les effets suivants de :

I La température

I L’épaisseur de l’oxyde

I Dopage

I Type matériau

I Charges ( fixe, mobile et d’interface )

sur la caractéristique capacité-tension(C-V).
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III.3.1. Variation de largeur de région de déplétion avec le dopage

Le programme écrit en langage MATHCAD simule l’expression de l’équation(I.15)

PROGRAMME QUI SIMULE L’EQAUTION (I.15)

� La figure(III.1) représente l’effet de variation de la température sur la largeur de

déplétion d’une structure MOS idéale.
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Figure III.1 – Largeur de dépletion en fonction de dopage pour différentes valeurs de température.

Selon la figure(III.1) on constate que la largeur de région de déplétion croit avec

l’augmentation de la température et décroit avec sa diminution de la concentration du

dopage.

III.3.2. Potentiel de surface et Tension de la grille en fonction du

paramètre R

On note que le paramètre R = φS

2φF
est un paramètre important et qui indique les

différentes régimes (Accumulation, Déplétion, Inversion) :

On présente le programme écrite en langage Mathcad et qui simule l’expression de

l’équation (III.1)


US = qNBW0

KSε0

V g = φS + KSdoxUS

KO

(III.1)

45

Chapitre III   Résultats de simulation de la Caractéristique (C-V) de la structure MOS



PROGRAMME QUI SIMULE L’EQAUTION (III.1)

� Les deux figures(III.2 (a), III.2 (b)) représente l’effet de variation de la potentiel

normalisé en fonction de paramètre R d’une structure MOS idéale en varient la

température et la concentration de dopage.

Figure III.2 – Effet de la température et la concentration de dopage sur le potentiel de surface

46

Chapitre III   Résultats de simulation de la Caractéristique (C-V) de la structure MOS



On remarque qu’il y a une augmentation du potentiel de surface normalisé avec ce soit

la température ou le dopage. L’effet de cette augmentation est considérable lorsqu’on

s’éloigne de la région de déplétion. De plus cette augmentation est très considérable lors

du dopage.

� Les deux figures(III.3 (a), III.3 (b)) représente l’effet de variation de la tension

de grille en fonction du paramètre R d’une structure MOS idéale en varient la

température et la concentration de dopage.

Figure III.3 – Effet de la température et la concentration de dopage sur la tension de grille

On remarque pour Vg croit linéairement en en fonction de R. Cependant on remarque

que la pente augmente avec la température. Toutes les droites ont un point commun

d’intersection et qui est le point de début d’inversion. Or, on constate que le dopage à

le même effet que l’effet de l’augmentation de tempe rature dans la région d’inversion.

Alors que l’effet est inverse dans la région d’accumulation.

III.3.3. Variation de la capacité normalisé en fonction de Vg

Le programme écrite en langage MATHCAD simule l’expression de l’équationIII.2


CH = 1

1+ KOWH
KSdox

Si haute fréquence

CL = 1
1+ KOWL

KSdox

Si basse fréquence
(III.2)
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PROGRAMME QUI SIMULE L’EQAUTION (III.2)
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� Les figures(III.4,III.5,III.6) représente l’effet de variation de (la température ,la

concentration de dopage,l’épaisseur d’oxyde) sur la caractéristique (C-V) dans cas

haute et basse fréquence d’une structure MOS idéale.

Figure III.4 – La caractéristique C-V d’un structure MOS idéal de type p pour différentes valeurs de
température dans le cas :(a) haute fréquence et (b)basse fréquences

Dans la figure (III.4) on remarque que l’augmentation de la température n’a aucun

effet au début d’inversion proche de 0 Volt. La Largeur de déplétion augmente avec la

température. Cet effet apparait clairement aux basse fréquences figure (III.4 (b)). La

valeur de la capacité diminue en augmentant la température

Figure III.5 – La caractéristique C-V d’un structure MOS idéal de type p pour différentes valeurs de
dopage dans le cas : (a) haute fréquence et (b)basse fréquences
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On remarque que l’augmentation de dopage à un effet considérable dans la région de

déplétion et par rapport à l’effet de température. La Largeur de déplétion augmente

avec la température. L’effet est négligeable dans les deux régions. Cet effet apparait

clairement aux basse fréquences figure (III.5 (b)).La valeur de la capacité augmente en

augmentant le dopage.

Figure III.6 – La caractéristique C-V d’un structure MOS idéal de type p pour différentes valeurs
d’épaisseurs d’oxydes dans le cas : (a) haute fréquence et (b)basse fréquences

On constate que l’augmentation de l’épaisseur de l’oxyde à un effet considérable dans

la région de déplétion vis à vis aux valeurs de largeur de déplétion . Cependant, La

capacité augmente en fonction de l’augmentation de l’épaisseur de l’oxyde dans la zone

d’accumulation. Cet effet est inversé dans la région d’inversion.

III.3.4. Effet de la différence des travaux de sorties des deux maté-

riaux d’une structure MOS réel

Le programme écrite en langage MATHCAD simule l’expression de l’équation suivante :

φMS = A−
(
Eg
2

)
−
(
KbT

q

)
Ln

(
ND(NA)

ni

)
(III.3)

tel que la valeur de A dépend du type matériaux.
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PROGRAMME QUI SIMULE L’EQAUTION (III.3)

� La figure(III.7) représente l’effet de variation les travaux de sortie en fonction de

dopage en varient le type de matériaux de la grille d’une structure MOS réele.
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Figure III.7 – La travail de sortie d’un structure MOS réel de type n et p pour différentes type de
matériaux

On remarque que la différence des travaux de sortie est fonction du dopage et du type

du matériaux.

III.3.5. Capacité en fonction de la tension de la tension dans le cas

réel structure MOS réel

On rappelle que La déviation de la caractéristique (C-V) des structure MOS réelle

par rapport aux (C-V) idéales est dû aux chute de tension appelé ∆VG : donnée par

l’équation suivante :

∆VG = (VG − V ′G) = φMS −
QF

Co
− QMγM

Co
− QIT (φS)

Co

où

γM =
∫ dox

0 xρion (x) dx
dox

∫ dox
0 ρion (x) dx

I φMS : Différence des travaux de sorties entre métal et semiconducteur.

I QF/Co : Terme exprime la charge fixe.

I QMγM/Co : Terme exprime les ions mobiles.

I QIT (φS)/Co : Les pièges à l’interface.

Le programme écrit en langage MATHCAD simule l’expression de dernière équation
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PROGRAMME QUI SIMULE L’EQAUTION
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Figure III.8 – la caractéristique (C-V) des structure MOS réelle type p par rapport aux (C-V) idéales
est dû aux chute de tension dans le cas : (a) haute fréquence et (b)basse fréquences

Dans le cas générale on constate d’après la figure (III.8) pour une capacité pratique

(réelle) la tension applique est perdu sous déferlantes causes indiqués précédemment.

L’effet de chaque cause se reflète par un décalage à partir du cas idéal de la courbe

C=f(Vg) vers les tensions négatives pour le semiconducteur de type p.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Le travail réalisé dans ce mémoire est basé sur l’étude de l’effet des paramètres :

températures, concentration de dopage, épaisseur de la couche d’oxyde et le type de

matériau, pouvant influencer le fonctionnement d’une structure MOS. L’étude est réalisée

par le biais de l’établissement des courbes C/CO = f (V g) où C/CO représenté la charge

totale du semiconducteur,et V g la tension appliqué à la grille et autre courbe.

Une étude systématique de l’influence de chaque paramètre a été réalisée grâce à

une simulation numérique, basée sur le programme MATHCAD; le recours ou calcul

numérique s’est imposé car l’obtention d’une formule analytique liant la capacité de

structure MOS à la tension de grille s’est difficile.

Les résultats obtenus s’avèrent importants et nous ont permis de conclure que La

déviation de la caractéristique (C-Vg) du cas idéale est dû à la présence des différents

effets tel que La présence :

I De la différence des valeurs des travaux de sorties des deux matériaux.

I Des charges fixes prés de l’interface semiconducteur-oxyde.

I Des ions mobile

I Des états d’interfaces.

Aussi nous avons montrés que les mesure expérimentales de la capacité est influencée

par la valeur de la fréquence sous laquelle est soumis le composant.
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